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金樹塑膠工業股份有限公司
401台中市東區三賢街11號

以下測試之樣品係由供應廠商所提供及確認:

產品敘述: PE無塵袋 A
送樣日期：
測試日期：
測試結果：

CAS NO. 測試方法 測試結果 檢測極限 單位

--- --- --- --- ---
--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

11.5 --- count/cm2

--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

0 --- count/cm2

--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

0 --- count/cm2

本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態

粒子數分析儀檢測之。
0 --- count/cm2

--- --- --- --- ---
--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

118 --- count/ml

--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

0.40 --- count/ml

--- 本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

0.20 --- count/ml

本測試參考指定方法測試內袋潔淨度，以液態
粒子數分析儀檢測之。

0 --- count/ml

- END -

2.低於方法偵測極限之測定值以〞N.D.〞表示。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

0.1~0.2 um

0.2~0.5 um

0.5~1.0 um

>1.0 um

2005年11月3日
2005年11月4日

微粒子

備註：1.本報告不得分離，分離使用無效。

測試項目

微粒子

0.1~0.2 um

0.2~0.5 um

0.5~1.0 um

>1.0 um


